 

КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРИ УСТАНОВКЕ ОПАЛУБКИ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА



        

См. Общую часть

           

Предельные отклонения при установке опалубки фундамента в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:


	
	
	
	

	
	1. Расстояние от вертикали или проектного положения плоскостей опалубки фундаментов и линий их пересечений на 1 м высоты
	 5 мм;
	

	
	2. Смещение осей опалубки фундаментов от проектного положения 10 мм фундаментов под стальные конструкции - [image: image1.jpg]


, где [image: image2.jpg]


 - длина пролета или шага конструкции, м.
	

	
	3. Местные неровности опалубки при проверке рейкой длиной 2 м
	3 мм.
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