КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН

           

См. Общую часть


           

Предельные отклонения при бетонировании стен в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:


1. Плоскости и линии их пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту:


	
	
	
	

	
	- стен, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия
	±15 мм;
	

	
	- стен, поддерживающих сборные балочные конструкции
	±10 мм.
	

	
	2. Горизонтальные плоскости на всю плоскость выверяемого участка
	±20 мм.
	

	
	3. Местные отклонения поверхности бетона от проектной при проверке конструкции рейкой длиной 2 м
	±5 мм.
	

	
	4. В отметках поверхностей и закладных частей
	5 мм.
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